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Pomiary i monitoring uszkodzeŒ most·w betonowych

Lp. Uszkodzenie Zakres pomiaru i ewentualnie metoda 

pomiaru

1. Ubytki warstwy otuliny GruboŜĺ od 0 do 7 cm

2. Korozja zbrojenia miňkkiegoGruboŜĺ w zaleŨnoŜci od Ŝrednicy prňta

3. Korozja kabli sprňŨajŃcychDo ustalenia

4. Zobojňtnienie betonuMetody chemiczne

5. Zachlorkowanie betonu Metody chemiczne

6. Rysy RozwartoŜĺ od 0,1 do 1 mm

7. Zacieki Obserwacja za pomocŃ kamery

8. Wykwity Obserwacja za pomocŃ kamery

9. Wypğukiwanie cementuObserwacja za pomocŃ kamery

10. Stalaktyty Obserwacja za pomocŃ kamery



Pomiaryƛ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎ ǳǎȊƪƻŘȊŜƵ Ƴƻǎǘƽǿ ǎǘŀƭƻǿȅŎƘ

Lp. Uszkodzenie Zakres pomiaru i ewentualnie metoda 

pomiaru

1. Korozja powierzchniowa GruboŜĺ od 1 do 5 mm

2. Korozja wŨerowa GruboŜĺ od 1 do 5 mm

3. Korozja rozwarstwiajŃcaGruboŜĺ od 1 do 5 mm

4. Korozja szczelinowa GruboŜĺ od 1 do 5 mm

5. Ubytki powğoki malarskiejGruboŜĺ od 50 do 300 

6. Deformacje element·w (zmiana pğaskiej 

postaci)

Od 1 mm do 100 mm

7. Poluzowanie nit·w i ŜrubDo ustalenia

8. Pňkniňcia spoin RTG, USG i inne

9. Korozja lin podwieszenia Do ustalenia

10. NieszczelnoŜci blok·w kotwiŃcychObserwacja za pomocŃ kamery



USZKODZENIA ĞOŧYSK I ELEMENTčW 

WYPOSAŧENIA MOSTčW

Lp. Element Uszkodzenie

1. ĞoŨyska Skorodowanie Zablokowanie

2. UrzŃdzenia dylatacyjneUbytek wypeğnienia masŃ bitumicznŃNieszczelnoŜĺ Zablokowanie

3. Nawierzchnia Koleiny Spňkania i pňkniňcia

Fağdowanie Lokalne ubytki Brak spadk·w

4. KrawňŨniki Ubytki Wykruszenia

5. Izolacja NieszczelnoŜĺ

6. Odwodnienie Zğe osadzenie wpust·wKorozja rur spustowych

7. Bariery ochronne Brak Deformacje

8. Balustrady Deformacje Ubytki powğok antykorozyjnych

9. OŜwietlenie Uszkodzenie poğŃczeŒ z konstrukcjŃ 

noŜnŃ



Klasyfikacja technik pomiarowych wykorzystywanych w systemach monitorowania 



KLASYFIKACJA OBIEKTčW MOSTOWYCH

Kryterium klasyfikacji Rodzaj most·w

Lp. Klasyfikacja I-ego stopnia Klasyfikacja II-ego stopnia

1. FunkcjeuŨytkoweobiektu - Mostydrogowe

- Mostykolejowe

- Mosty tramwajowe

- Mostydla pieszych

- Mostyspecjalne

- R·Ũneinnemosty

2. Materiağkonstrukcyjny Kamienne

przňsğa Drewniane

Betonowe Betonniezbrojony

ŧelbet

BetonsprňŨony

Metalowe ŧeliwne

Stalowe

Zestop·waluminium

Mieszane Stalowo-betonowe

Kompozytowe

3. Liczbaprzňseğ Mostyjednoprzňsğowe

Mostywieloprzňsğowe

4. Schematstatyczny Mostybelkowe Oprzňsğachwolopodpartych

konstrukcji Oprzňsğachwspornikowych

OprzňsğachciŃgğychi przegubowych

OprzňsğachciŃgğychi bezprzegubowych



KLASYFIKACJA OBIEKTčW MOSTOWYCH

Mosty pğytowe Jak belkowe

Mostykratownicowe Jakbelkowe

Mosty ramownicowe Jakbelkowe

Mostyğukowe O pomostachpodwieszonychdoğuku

O pomostachczňŜciowoopartychnağuku,

aczňŜciowopodwieszonych

Mostypodwieszone

MostywiszŃce

5. Usytuowaniepomostu Jazdag·rŃ

wzglňdemdŦwigar·w Jazdadoğem

gğ·wnych JazdapoŜrednia

Mostywielopoziomowe

6. LiczbadŦwigar·w MostyjednodŦwigarowe

gğ·wnych MostydwudŦwigarowe

MostywielodŦwigarowe

7. Spos·boparciaprzňseğnapodporach PrzňsğapodpartepoprzezğoŨyskalub przeguby

PrzňsğapoğŃczonez podporamibezprzegubowo

PrzňsğaczňŜciowopodpartych przez ğoŨyska,a

czňŜciowopoğŃczonez podporamibezprzegubowo



KLASYFIKACJA PODSTAWOWYCH 

RODZAJčW BADAő MONITORUJłCYCH



MONITORUJłCE BADANIA STATYCZNE ï

OBCIłŧENIA, WYZNACZANE WIELKOśCI I 

ZAKRES ZASTOSOWAő WYNIKčW 


